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Geotechnisches Institut

Prof. Dr. Magar + Partner
Winterhauser Stralie 9 - 97084 Wiirzburg
Telefon 0931/64000 - Telefax 0931/64060

Anlage: 10.1

Projekt: Dolan Schwibisch Hall

Nr.: 97096

Zusammenstellung der Bodenkennwerte

Labornummer -- == 508 509 510 548

Entnahmestelle = - RKS 14/24 RKS 14/24 RKS 14/25 Sch 1

Entnahmetiefe = m -2,00 -3,30 -3,00 -1,30

Hauptbodenart -- - Schluff Schluff Schluff Schluff

Beimengung 8 - Ton, Sand Kies, Ton, Kies, Ton, Ton
Sand Sand

Farbe = == graubraun graugriin grilngrau braun

ungestort/gestort s = gest. gest. gest. | gest.

Wichte des feuchten Bodens ¥ kN/m’ |

Wassergehalt w 1 0,307 0,288 0219 0,259

Porenanteil n 1

Porenzahl e 1

Komnwichte Yo kN/m?

Kornkennziffer = = 3610 2314 2422 2800

Ungleichformigkeitszahl U 1

Wirksamer Korn @ d, mm

Fliefigrenze Wy, 1 0,516 0,442 0,430

Ausrollgrenze Wp 1 0,181 0,168 0,176

Plastizitétszahl I 1 0,335 0,273 | 0.255

Konsistenzzahl T 1 0,63 0,81 0,67

lockerste Lagerung max n 1

dichteste Lagerung min n 1

Lagerungsdichte D 1

einfache Proctordichte Pe: t/m? 1,75 1,60

optimaler Wassergehalt Wi 1 0.186 0,214

Steifemodul o = 0,1 MN/m? E MN/m?

Steifemodul ¢ = 0,2 MN/m? E; MN/m?

Steifemodul o = 0,3 MN/m? E, MN/m?

Reibungswinkel ¢ Grad

Kohision ¢ kN/m?

Durchlissigkeitsbeiwert k m/s

organische Bestandteile g M.-%




Geotechnisches Institut

Prof. Dr. Magar + Partner Anlage: 10.2

Winterhiuser StraBe 9 - 97084 Wiirzburg Projekt: Dolan Schwibisch Hall

Telefon 0931/64000 - Telefax 0931/64060 Nr.: 97096

Zusammenstellung der Bodenkennwerte

Labornummer - = 549 550 551 552
Entnahmestelle = # Sch 1 Sch 1 Sch 3 Sch 4
Entnahmetiefe - m -1,70 -3,00 -1,20 -1,60
Hauptbodenart - - Schluff Schluff Schluff Ton
Beimengung o= = Ton Ton Ton Schluff
Farbe - - graubraun braungrau graugriin grau
ungestért/gestort “ == ung. ung. gest., ung.
Wichte des feuchten Bodens ¥ KN/m? 19,8 20,3 17,8
Wassergehalt w 1 0,271 0,241 0,165 0,402
Porenanteil n 1 0,42 0,39 0,53
Porenzahl e 1 0,72 0,64 1,13
Komwichte ¥ kN/m? 26,9 26,9 26,9
Komkennziffer == - 3700 3700 4600 6400
Ungleichformigkeitszahl u 1 !
Wirksamer Korn e d, mm }
FlieBgrenze wy i 0,388 ! 0,427 0,849
Ausrollgrenze Wp 1 0,172 0,160 0,245
Plastizititszahl I 1 0.216 0,267 0,603 o
Konsistenzzahl 1:. 1 0,54 0,70 | 0,74
lockerste Lagerung max n 1
dichteste Lagerung min n 1
Lagerungsdichte D 1
einfache Proctordichte Prr t/m* 1,71
optimaler Wassergehalt Wi 1 0,189
Steifemodul o = 0,1 MN/m? E, MN/m? 6,0
Steifemodul o = 0,2 MN/m? E, MN/m? 8,5
Steifemodul ¢ = 0,3 MN/m? E; MN/m? 10,0
Reibungswinkel © Grad 21,5 17
Kohision c kN/m? 24,2 22
Durchlissigkeitsbeiwert k m/s
organische Bestandteile g M.-%




Geotechnisches Institut

Prof. Dr. Magar + Partner Anlage: 10.3
Winterhauser StraBe 9 - 97084 Wiirzburg Projekt: Dolan Schwibisch Hall
Telefon 0931/64000 - Telefax 0931/64060 Nr.: 97096
Zusammenstellung der Bodenkennwerte
Labornummer == - 553 554 587
Entnahmestelle - - Sch 4 Sch 4 Sch 5
Entnahmetiefe - m -1.60 -2,60 0,6
Hauptbodenart -- - Ton Schluff LofRlehm LoBlehm
Beimengung - = Schluff Ton
Farbe v = grau schwarz braun
ungestort/gestort - & gest. gest, ung.
Wichte des feuchten Bodens ¥ kN/m? 19,7
Wassergehalt w 1 0,464 0,329 0,247 0,210
Porenanteil n 1 0,41
Porenzahl e 1 0,69
Komwichte Y kN/m? 26,7
Komnkennziffer == ) 7210 4510 2710
Ungleichformigkeitszahl u 1
Wirksamer Korn & d, mm
FlieBgrenze W 1 0,587
Ausrollgrenze W 1 0,221
Plastizititszahl % 1 0,366
Konsistenzzahl I 1 0,71
lockerste Lagerung max n 1 |
dichteste Lagerung min n 1
Lagerungsdichte D 1
einfache Proctordichte B t/m? 1,65
optimaler Wassergehalt Wiy 1 0,212
Steifemodul o = 0,1 MN/m? E, MN/m? 4.0
Steifemodul o = 0.2 MN/m? E, MN/m? 6,5
Steifemodul o = 0,3 MN/m? E, MN/m? 9.0
Reibungswinkel ¢ Grad 23
Kohiision ¢ kN/m? 23,6
Durchlissigkeitsbeiwert k m/s 1,6 x 10°™°
organische Bestandteile g M.-%
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Fliessgrenzendiagramm

AUFTRAG:971.0096

Plastizitaetsbereich {wl bis Wp )

GDDHP nach DIN 18122,B1.1 DATUM :06-08-97
Projekt : Dolan Schwoebisch Holl ANLAGE : A4.A
Aufschluss RKS 14/24 Bodenart Labornummer .
Tiefe [m] 2.00 Schluff,tonig.sa. 97.0508
Fliessgrenze 0.516 Plastizitaetszahl: 0.33% Zustandsform :
Ausrollgrenze: 0.181 Konsistenzzahl 0.62%5
’ grenze WEICH
Plastizitoetsdiagramm
Iph
55 50 /////
40 T A
. L~
30 : () [ ]us
0 20 | T“)//XOT
B
3\\“\\\\\\k 1o | gl"_:};’/oui
a T~ I S i ] R L
~\\\\\\;\\j5lf 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %
.51 9\\\\\\\\‘\\
:: ‘\\\\\\\\\Nﬁi\\\\\\
E fi\\\
el .49
p
@ .
=
A7
# diese Punkte wgurden bei del Regressign
15 nicht berueckgichtiat !
19 20 25 30 39 40 495

Schlagzahlen

[ S S

[ TN 1 |
0o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [%]
Konsistenzbalken
HALBFEST| STEIF | WEAXH l BREIIG [ FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 0
A eT-nANR ATT




GP

Fliessgrenzendiagramm | AUFTRAG:971.0096
nach DIN 18122,B|

<A DATUM :06-08-97

Projekt : Dolan Schwaebisch Holl ANLAGE @ A2.2

n -t =

Aufschluss : RKS 14/24 Bodenart Labornummer
| Tiefe [m] : 3.30 Schiuff,kie..to..500 97 .05089
Fliessqrenze : 0.470 Plastizitaetszahl: 0.290 Zustandsform .
Ausroltlgrenze: 0.180 Konsistenzzahl 0.628
g WEICH
Plastizitaetsdiagramm
Ip%
50
0.50
40 T& //
30 i Cj L un
20 i T”)///OT
T
0 48 = et G _E:V):/ ! E
- * ST
_ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %
\
0.46
e I
o
e 0.44
¥ L.
=
0.42
% diese Punkte wurden bei def Regressign
0.40 nicht berusckgichtigt !
15 20 25 30 35 40 45

Schlagzahlen

plastizitaetsbereich (wl bis wp)

T W
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [%]
Konsistenzbalken
HALBFEST STEILF WEPCH l BREIIG FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 0

W
e oo oA

07-n50Q ATT




AUFTRAG:971.0096
DATUM :06-08-97

Fliessgrenzendiagramnm
D nach DIN 18122,B1.1

Projekt : Dolan Schwaebisch Holl

ANLAGE : 42.3

Netainmma + 07-0810 ATT

Aufschluss : RKS 14/25 Bodenart Labornummer :
Tiefe [m] : 3.00 Schiuff.kie..to..500 97 .0510
Fliessqrenze : 0.442 Plastizitaetszahl: 0.273 Zustandsform
Ausrollgrenze: 0.168 Konsistenzzahl : 0.814 STEIF
Plastizitaetsdiagramm
Ip %
0.50 = ////
40 TiA 1
4
30 ! ! UA
" a/:/“
19 f—tg1 T}%/OUE
0.48 . o e ow |
0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 w %
[
0.4 6'3\\\“~\\\\\\\\\\\\\\
© 0.44
p X '
e — \\\\\\\
= Tﬂ\x\\
0.42
N
% diese Punkte vurden bei def Regressign
0. 40- nicht berueckgichtigt !
15 20 28 30 38 40 45
Schlagzahlen
Plaostizitaetsbereich (wl bis Wp )
I 11 O S
0 10 20 30 40 50 60 70 g0 90 [%)
Konsistenzbalken
HALBFEST| STEMN [ WEICH | BREIIG | FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 0




Fliessqrenzendiagramm | AUFTRAG:971.0096

[] nach DIN 18122,B1I.1 DATUM :06-08-97
Projekt : Dolan Schwoebisch Hall ANLAGE : A42.Y4
Aufschluss : Schi Bodenart Labornummer
Tiefe [m] Schluff,tonig 97 .0548
Fliessqrenze : 0.430 Plagstizitaetszahl: 0.253 Zustandsform :

A ollagrenze: 0.176 Konsistenzzahl © 0.672
usr grenze n en WEICH

Plostizitoetsdiagramm
Ip%
50
0.50
40 T;/’
) i L [ Ao
- 1 1
" | EE*//OT
10 I e [
N 7 - J
0.48 0 F--dsp Ul UM |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 wL%
0,46
— J
o s
=
=
o (.44
o
e O
: ] \
o
= \
0.42
Ll \\\\\\\
0.40

1% 20 23 30 35 40 43
Schlagzahlen
Plagstizitaetsbereich (wl bis Wwp )

SN [
80 9

0 10 20 30 40 50 60 70 0 [%]
Konsistenzbalken
HALBFEST| STEIF | MEICH ! BREIIG | FLUESSIG
1.0 0.75" 0.5 0

o e 8 BT =NEAR ATT




Fliessgrenzendiagramm | AUFTRAG:971.0096
[} nach DIN 18122,B1.1 DATUM :06-08-97
Projekt : Dolan Schwaebisch Hall ANLAGE : A42.5
Aufschluss Schi Bodenart Labornummer
Tiefe [m] 1.7 Schluff,tonig 97 .0549
Fliessgrenze 0.388 Plastizitoetszahl: 0.216 Zustandsform
Ausrollgrenze: 0,172 Konsistenzzahl 0.543
’ WEICH
Plastizitaetsdiagramm
Ip%
50
0.45
490 TIA /
B 30 i s
20 Efiﬁi//OT
10 21_1;1):/01]3
0.43 g ek e ey (R T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %
0.41
- “\fﬂ\\\\\\\\\\ X
o
@ .38 ~
Z %\\\\\\\
=
0.37 s
% diese Punkte Wurden bei def Regressign
0.35 nicht berueckgichtigt !
18 20 25 30 33 40 45
Schlagzahlen
Plostizitaetsbereich (wl bis Wp )
T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (%]
Konsistenzbalken
HALBFEST| STEIF | WEIC \! BREILIG | FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 0
8w b 8w me n 07-n54Q ATT




Fliessgrenzendiagramnm
[] noch DIN 18122,BI .1

Projekt : Dolan Schwaebisch Holl

AUFTRAG:971.0096
DATUM :06-08-97
ANLAGE : A2.6

Aufschluss : Schi
Tiefe [m] : 3.0

Bodenart
Schluff,tonig

Labornummer

97 .0550

Fliessqrenze @ 0.427 Plagstizitaetszahl: 0.267

Zustandsform :

husrollgrenze: 0.160 Konsistenzzahl . 0.697 WEICH
Plastizitoetsdiagramm
Ip%
50
0.45
40 TiA 4
' 7
30 : s
20 E Eik//OT
L — 151 _T'y‘li/oui
0.44 . ---'gn'z’UL! UM
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %
0'43hﬁﬁkxf}ﬁma\‘ —
= ~ e
—_— \\
o \\\
@ (.42
o
@ -
=
0.41-
0.40
15 20 i 30 35 40 45

Schlagzahlen
Plastizitaetsbereich (wl bis wp )

.

0 10 20 30 40 50

l |

Konsistenzbalken

T

50 70 80 90 [%]

HALBFEST| STEIF |

WEICH

| BREIIG

| FLUESSIG

10 0.75
Nalblainama . 07—“5':10ATT

0.5

0




Fliessgrenzendiagramm | AUFTRAG:971.0096
[} nach DIN 18122,BI .1 DATUM :06-08-97
Projekt : Dolan Schwaebisch Holl ANLAGE : A42.7
Aufschluss : Sché Bodenart Labornummer
Tiefe [m] : 1.6 Ton,schluffig 97 .0552
Fliessgrenze @ 0.849 Plostizitaetszahl: 0.603 Zustandsform
Ausrollgrenze: 0.245 Konsistenzzahl : 0.740 WETICH
Plastizitaetsdiagramm
Ip% =
L
50
0.90
40 TIA -
30 Ll A
. 20 : Tu;///UT
oo,
19 ____:31__._‘_‘”’1 OU:
<88 o F-lsad=-uli [¥
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %

(1)

Wassergehalte

0.82 1\
% diese Punkte durden bei def Regressign \E
nicht b dichtigt !

15 20 28 30 33 40 4%
Schlagzahlen

Plostizitaetsbereich (wl bis Wp )

RN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (7]

Konsistenzbalken

HALBFEST| GTEIF 4N WEICH | BREIIG | FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 - 0

ook w6 e KRS W TT




GD P Fliessgrenzendiagramm | AUFTRAG:971.0096
[} nach DIN 18122,BI .1 DATUM :06-08-97
Projekt : Dolon Schwaebisch Hall ANLAGE @ 778
Aufschluss : Schd Bodenart Labornummer
Tiefe [m] : 2.6 Schluff,tonig 97 .0554
Fliessgrenze @ 0.587 Plastizitaetszahl: 0.366 Zustandsform
Ausrollgrenze: 0.221 Konsistenzzahl : 0.70%
9 WEICH
Plastizitoetsdiagramm
Ip% ///
50
0.65 i
40 TA/////
30 : e L1
20 E T”j///OT
8%l
0. 63 - i __-dgi___f?%/oui
- o Fotsatl o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 w %

[1)

Wassergehalte
o

\13\

] et
S

1% 20 29 30 35 40 45
Schlagzahlen

plastizitaetsbereich {wl bis wp)

Il ]

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [%]

Konsistenzbalken
HALBFEST STEIF NMEICH | BREIIG l FLUESSIG
1.0 0.75 0.5 0

B o fos oo 4 0 NRRA O ATT ’J




Kompressionsversuch

Gl(P

AUFTRAG:971.0096
DATUM :06-08-97

e

Projekl : Dolan Schwaebisch Hall ANLAGE : A3 A
Aufschluss : Schi Bodenart Labornummer
Tiefa Jw] ¢ 3.0 Schluff,tonig 97 .05560
Drucksetzungslinie (linear)
0.00
2.00 B
4,00 \
o
3 \
S 600 -3
-1=
@
=
~
D
=500
0 100 200 300 400 500
Spannung [kPa]
N Steifezifferdiagramm (linear)
15
s /
=

=
A catll
e
« 0
0 100 200 300 400 500
Spannung [kPal
PP — 97-0550.1IL l%mukmg:




GD P Kompressionsversuch AUFTRAG:971.0096
D DATUM :12-08-97

Projekt : Dolon Schwoebisch Hall ANLAGE : A/3.4
Aufschluss : KVS 6 Bodenart Labornummer
Tiefe [m] : 0.60 Loess|ehm 97 .0587

bezogene Setzung [%]

Drucksetzungslinie (linear)

0.00

2.30 \\\(E

5.00 \6
1.50 B
D
10.00
0 100 200 300 400 500

Spannung [kPa]

Steifezifierdiagramm (linear)

//
e

[MPa]

5 /9/
G/e/
L a

100 200 300 400 500
0 Spannung [kPa]

Steifeziffer

W= WEBEF T ]Remerkunu

e




Proctorkurve

G (P

AUFTRAG:971.0096

Pruefung nach DIN 18127-100Y | DATUM :06-08-97
Projekt : Dolon Schwoebisch Hall ANLAGE : AY A
Bohrung © RKS 14/25 Lobornummer
Tiefe [m] : 3.00 97 .0510
2.00
Lt \
S
o
«®@
— -~
o> -~
= i)
- <L
Gt &
- =
o
® L
~ 1.80 e
L 2
= &
=
1.70 /?
160 1\
0.03 0.10 0.15 0.20 .25
Wassergehalt in [1]
Legende : 100 % 99 4| 97 %] 99 %
o= Proctorkurve ,
proctordichte [t/m3] 1.746 |[Dichte|1.729 | 1.694 | 1.899
opt. Wossergeholt [1] 0.186 |[Wgip |0.203 0.216 | 0.224
nat. Wossergeholt [1] 0219 [[Wpgy |0.170 | 0. 157 0.149

* = natuerlicher Kossergehall

Bodenart @ Schliuff kie.,to.,s

a

Damarknnn °*




Proctorkurve AUFTRAG:971.0096
D Pruefung nach DIN 18127-100Y | DATUM :06-08-97
Projekl : Dolan Schwoebisch Holl ANLAGE . A4 2
Bohrung . SEwl Labornummer
Tiefe [m] 97 .0548
2.00
1.80 -
=
= 1,60
.40
1.20 1\
0.10 B.. 18 0.20 0.25 030
Wassergehalt in [1]
Legende © 100 % 9og | 976 953
o= Proctorkurve .
proctordichte [1/n3] 1.600 [{Dichte|1.584 | 1.552 | 1.320
opt. Vossergehalt [1] 0.214 [[¥pin 0.239 0,258 | 0.271
not. Wossergeholl [1] 0.259 |[¥pgx |0.189 [ 0.171 [ 0. 158
P= natuer!icher Wossergeholt Bodenart : Schiuff, tonig

Bemerkunq




GD P Proctorkurve AUFTRAG:971.0096
[} Pruefung nach DIN 18127-100Y DATUM 06-08-97
Projekt : Dolon Schwaebisch Hall ANLAGE : AY.3
Bohrung S¢hd Labornummer
Tiefe [m] : 1.2 97 .058561
1.90
1.80
L
(=]
p— s
C")E f:d-:.
= 2,
— 2
- 2
= : s
& LY TN =
= 1,70 / g, %%
= >
- =4
< =
1.60 \\
1.50 1\
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
Wassergehalt in [1]
Legende @ 100 % x| 97 %] 95%
g = Proctorkurve
Proctordichte [t/md] 1,712 ||Dichte | 1.695 | 1.660 1.626
Opt.iussergehuH (1] 0.189 ¥rin 0.211 10.227 10.238
nat. Wassergehalt (1] 0.165 [[Wpox | 0.167 0151 ] 0. 140

= notuerlicher Yossergeholt

Bodenart : Schluff,tenig

Bemerkunq :




Proctorkurve

AUFTRAG:971.0096

GDDHP Pruefung nach DIN 18127-100Y | DATUM :12-08-97
Projekt : Dolan Schwaebisch Holl ANLAGE : AU Y
Bohrung KVS 6 Labornummer :
Tiefe [m] 0.60 97 .0588
1.90
1.80
=
=110
E
1.60
/[\
1.50 & g
0.10 0: 1% 0.20 0.25 0.30
Wassergehalt in [1]
Legende : 100 % 99 % | 975 | 95 %
o= Proctorkurve _ '
sroclordichle [t/md] 1.645 |{Dichte|1.628 [1.593 ] 1.362
opt. Wassergehalt [1] 0.212 |[Wpin |0.231]0.249 0.255
nat. Vassergehalt [1] 0,210 |[Wpoy |0.192 | 0.178 0.168

Bodenart @ Loesslehnm

F; natuerlicher Wossergehalt

taninnma

07-DR&8.PRO

Bemerkung :




‘ - Name 970549

ProjNr. 97086
Anlage 15.1
Projekt Dolan Barracks Schwabisch Hall

SCHERVERSUCH
nach DIN 18 137

Entnahmestelle Sch 1

Entnahmetiefe 1.70 |
Entnahmetag

Bodenart Schluff,tonig

Einbau ;
ausgefihrt am 21.07.97 i
ausgefiihrt von Nae \

500.0
: " Bruchparameter

| — ‘ " Retbungswinkel 21801
| . | | _Kohasion 2447 (kNI |
=t 1 . Korrelation 1.00 if
| | B |
e HEER |
¢ -
, g ‘ | I j l o - Gleitparameter
| 8 — | T — " Rebungswinkel ==l
- - | | Kohason [N
| e l I | I i | ] T . Korrelation R e
=)
g ] I l 4
= . \

0.0 |
\ 00 Normalspannung [kN/m?] 500.0 i
|
| |
‘ ‘
- - |
i ' i ) - , :
Nr. . Normalspannung - Bruchspannung Bruchweg Gleitspannung Gleitweg | ‘
© kN/m? kN/m? mm . KN/m? ] mm | 1
; 1 i |
I |
| 4 o110 6710 Y — | == e
2 e . fogTe 0284 . = IS
3 440 . 1ese2 . - i e O ... - \

N |
| =1 Copyright Wi Geoischng




Name 970552
ProjNr. 97086
Anlage 15.2
| Projekt Dolan Barracks Schwabisch Hall
nach DIN 18 137
| Entnahmestelle Sch 4
|  Entnahmetiefe 1.60
| Entnahmetag
. Bodenart Schiuff,tonig
‘ Einbau
| ausgefuhrt am 29.07.97
‘| ausgefthrt von Sta
!
| 500.0 -
| | [ | ‘ (" Bruchparameter |
| = ‘ Robungswinkel 11141 ||
| ] | Kohasion 2205 [kNm7] |
- | - | Korrelation 1.00
| | ‘
| ‘ [ | |
w ’ | | ‘ |
g | | | ; ;
) | ! ‘ ‘ -~ Gleitparameter
42} | | | S T = e o
g | — __ Relbungswinkel B =,
g - ; i _Kohasion = [kN/m?]
= 0 1 , ’ | __ Korrelation . —
=Nl =]
| = | |
s |
_ | - ‘
/ | |
| l | ‘ |
00 - ! I
0.0 Normalspannung [kN/m?] 500.0 1
\
|
N Normalspannung Bruchspannung Bruchweg i Gleitspannung Gleitweg ‘
| | ~ kN/m? kN/m? mm L kN/m? mm
1 110 ~ 58.65 0 | — T Bl
L 2 220 85.90 1.45 | _— — |
3. 440 159.09 XTI A =
i
|

1y Copyright Wille Gzaieehing




Name 970587

ProjNr. 97096

Anlage 15.3

Projekt Dolan Barracks Schwébisch Hall

SCHERVERSUCH
nach DIN 18 137

Entnahmestelle KVS 6
Entnahmetiefe 0.60
Entnahmetag

Bodenart LoRlehm
Einbau

ausgefuhrt am 06.08.97

ausgefihrt von

| Bruchparameter
_ Reibungswinkel 2323[] |
Kohasion - . 2357 [kN/m?]

100

_Korrelation

< Gleitparameter

 Reibungswinkel
~ Kohasion
Korrelation

[,wyNy] Bunuuedsiayog

o3 Copyright Wille Geolaehnik

0.0
0.0 Normalspannung [kN/m?] 500.0
|
|
| Nr. Nermalspannung Bruchspannung Bruchweg Gleitspannung Gleitweg ;
; kN/m? kN/m? mm L kNm? mm |
1
1 10 7210 T = - | |
2 220 116.05 6.15 — p— |
3. 440 21341 758 — L — ,




Chemisches Labor
Dr. Barbara Graser, Dipl. Chem.

Chem Labor Dr. Graser, Goldellern 3, 7453 Schenungen

Geotechn. Institut

Prof. Dr. Magar + Partner
z.H. Herrn Sauer
Winterhduser Str. 9

97084 Wirzburg

Priifbericht 97/07/2254

Probe "Dolan, KVS 14 vom 02.07.97"

Wasseruntersuchung nach DIN 4030 Teil 2
zur Beurteilung betonangreifender Wasser

Probenbezeichnung:

Wasserprobe "Dolan, KVS 14, vom 02.07.97"

Entnahme am 02.07.97 durch Auftraggeber

[— ! j
|
Chemisches Labor Dr. Grascr;

Goldellern 5
97453 Schonungen

Telefon 09721/7576-0
Telefax 09721/7576-50

Von der IHK Wiirzburg-Schweinfurt offentlich bestellte
und vereidigte Sachverstandige fir Trink-, Brauch-
und Abwasser

Von der Bayer. Landesanstalt fiir Bodenkultur und
Pflanzenbau zugelassenes Untersuchungsiabor

fir Klarschlamm- und Bodenanalysen nach AbiKlarV

Schonungen, den  29.07.97

Anlage - 16 -

—Seite 1 von 2-

Probeneingang im Chemischen Labor Dr. Graser am 11.07.97,

Eingangs-Nr. 1557/15



- Seite 2 von 2 zum Priifbericht 97/07/2254 -

Untersuchungsumfang nach DIN 4030 Teil 2
(zusatzlich Leitfahigkeit)

Probe Dolan KVS 14

Leitfahigk. uS/cm, 25°C 1089
Kaliumpermanganat-

verbrauch mg KMnOg/I 1.3
Harte °dH 29,3
Hartehydrogen-

carbonat °dH 259
Differenz zwischen Harte

und Hartehydrogencarbonat 3,4
Chlorid (CI=) mg/l 87,2
Sulfid (S2-) mg/! <0,02
pH-Wert 7,37
Kalklosekapazitat mg/l -54,1
CO» geldst mg/l 59,2
CO» zugehorig mg/I 130,3
Ammonium (NH4*) mg/l 0,06
Magnesium (Mg2+) mg/! 8,4
Sulfat (S042-) mgl/l 26,2
Beurteilung

Das Wasser weist kalkabscheidendes Verhalten auf.
Entsprechend DIN 4030 (Beurteilung des Angriffsgrades von Wassern) ist die
untersuchte Probe als nicht betonangreifend einzustufen.

N R
Dr. Graser, Dipl.Chem.

Dls Priifergebnisse bezishen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstinde. Dle auszugswelise Vervialfaltigung des Berichis Ist ohne unsere schrifiliche Genshmigung nicht zulassig.
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